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Protokét z ogledzin kominéw stalowych izolowanych w kottowni przy szpitalu MSWiA w

lin na zewnatrz instalacji .

W trakcie ogledzin zdemontowano czg$¢ komina w kottowni i stwierdzono ze elementy z
ktorych skiada sie komin ( rury izolowane fi 300) posiadajg nyple wewngtrzne o dt. 1cm.
Zalecana dtugoéé¢ do prawidtowego dziatania komina to 6 cm . Biorgc pod uwage dtugosc
komina tj. 25 m i rozszerzaino$¢ termiczna stali 0,06 cm / m oznacza ze komin moze ulec
rozszerzeniu poza dtugo$¢ istniejacego nypla oraz spowodowac podcigganie kapilarne wody i
jej wyptyw na zewnatrz komina . Przerébki w kotfowni mogfy spowodowac rozigczenie sig
elementéw komina stalowego prowadzace do jego destrukcji . Biorac pod uwage btedy
konstrukcyjne komina jakakoiwiek naprawa jest niemoziiwa i nieskuteczna . Zaiecamy
postawienie nowego komina zgodnego z polskimi normami .
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